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Dziekujemy za zakup tarasu Silvadec!
Mamy nadzieje, ze beda Panstwo catkowicie zadowoleni z zakupu i Zze beda sie nim Panstwo cieszyé przez wiele lat!

NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU DESEK
TARASOWYCH SILVADEC®

1. GWARANCIE

Niniejsza instrukcja dotyczy desek tarasowych z drewna kompozytowego Silvadec® z gam Elegance, Emotion i Atmosphere.

Te deski tarasowe przeznaczone sg do uzytku w strefach pieszych, na zewnatrz budynkéw. Sg to elementy niekonstrukcyjnego
wykoRAczenia, ktére tylko przejsciowo sg w stanie wytrzymacé roztozone réwnomiernie obcigzenie 500 kg/m2. Deski tarasowe Elegance
i Emotion nie powinny by¢ uktadane we wnetrzach, w miejscach zadaszonych lub czesciowo ostonietych. Do miejsc zadaszonych lub
czesciowo ostonietych nadaja sie wytacznie deski Atmosphere.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie deski sg jednolite pod wzgledem koloru i cech powierzchni (szczotkowanie
i faktura). Ze wzgledu na to, ze podstawa naszych produktéw jest drewno, miedzy poszczegdlnymi deskami moga wystepowac drobne
réznice. Silvadec® SAS nie ponosi odpowiedzialnosci za przypadki uzytkowania niezgodnego z instrukcjg. Powoduje ono utrate gwarancji.

2. ODNIESIENIA DO NORM

Odniesienia do norm w zakresie uktadania pokrycia Silvadec® to: Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje (EN 1991) oraz Eurokod 5 -
Projektowanie konstrukcji drewnianych (EN 1995). Zalecane jest rowniez zapoznanie sie z zasadami obowigzujgcymi lokalnie.

3. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE

Dodatkowe informacje mozna znalezé w instrukcjach technicznych innych elementéw z naszej gamy (PU26 - akcesoria tarasowe,
PU32 - demontowalny klips), dostepnych na naszej stronie fr.silvadec.com.

Listwy i akcesoria Silvadec® musza by¢ umieszczone na suchej i réwnej powierzchni w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, by nie
dopusci¢ do ich deformacji. Zalecane jest otwarcie opakowania palety, aby umozliwi¢ doptyw powietrza. Deski muszg by¢ odwrécone
(strong nieszczotkowang na zewnatrz), by unikngé tymczasowych réznic kolorystycznych w stosunku do wyrobdéw niewystawionych
na dziatanie swiatta stonecznego. W trakcie przenoszenia nalezy uwzgledni¢, ze deski z drewna kompozytowego moga byc¢ ciezsze
od poddanej obrébce sosny lub niektérych gatunkéw drewna egzotycznego. Podczas prac nie pozostawiac¢ palety w petnym stoncu,
aby uniknac¢ réznic w dylatacji podczas uktadania.

1. ROZKLAD ELEMENTOW
Zachowujac odstepy poprzeczne 5 mm pomiedzy deskami i 40 cm od srodka do srodka miedzy legarami, nalezy liczy¢ na 1 m2 tarasu:

dla desek 138 x 23 dla desek 180 x 23
7 mb 5.4 mb
Okoto 18 do 20 klipséw mocujacych zaleznie od ztozonosci Okoto 14 klipséw mocujacych zaleznie od ztozonosci
motywoéw lub wycie¢ w Panstwa tarasie (jedno mocowanie motywoéw lub wycie¢ w Panstwa tarasie (jedno mocowanie
na kazdym przecieciu miedzy deska a legarem) na kazdym przecieciu miedzy deska a legarem)

3 mb legaréw (do czego nalezy doda¢ podwojenie legaréw 3 mb legaréw (do czego nalezy doda¢ podwojenie legaréw
w przypadku montazu bez klipséw podwéjnych) w przypadku montazu bez klipséw podwaéjnych)

Tolerancja wymiarowa desek do uwzglednienia przy rozktadaniu elementéw i montazu:

Szeroko$é: ... +/-2 mm

. +/-10 mm
Wymiary desek: .................. 138 x 23 mm lub 180 x 23 mm (+/- 2 mm).
Dtugos¢ standardowa: ......... 4 m (+/-10 mm)

Dtugos$é maksymalna: ......... 6 m (+/- 10 mm) Dtugos$é minimalna: 1 m (+/- 10 mm)

Masanamb: ........................ deska 138 mm = 3,5 kg/mb; deska 180 mm = 4,6 kg/mb (+/-5%).

Konfigurator MéjProjekt dostepny na stronie www.silvadec.com umozliwia wykonywanie wszelkiego typu rozktadu elementéw zgodnie
z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

2. NARZEDZIA | MATERIALY ZALECANE DO MONTAZU DESEK SILVADEC®

Mozna stosowacé wszystkie klasyczne narzedzia niezbedne do montazu drewnianego tarasu.

Sugerujemy jednak uzywanie pit z zebami z weglika wolframu oraz wkretarki z requlowanym momentem dokrecenia. Nie wolno uzywac
wkretarki w trybie udarowym.
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PRZYGOTOWANIE TERENU

1. ODWODNIENIE

W przypadku wszelkich podtozy niechtonnych niezbedne jest nachylenie terenu co najmniej 10 mm na metr biezacy w kierunku
wzdtuznym legaréw, by zapewnié¢ odptyw wody. Jednoczesnie nalezy sie upewnié, ze w najnizej potozonym punkcie tarasu nie zbiera sie
woda.

2. STABILNOSC NOSNIKA

Taras moze spoczywac na ptaskim, nachylonym podtozu (na ptaskich ptytach betonowych, bez wgtebien i wystepéw, w razie potrzeby
nalezy splantowac podtoze) na palach fundamentowych lub cokotach. W przypadku ustabilizowanego gruntu pokrytego geowtdknina,
legary powinny spoczywac na ptytach polimerowych. Jezeli podtoze jest tylko zdrenowane, do podparcia legaréw nalezy wykorzystaé
osadzone w gruncie betonowe cokoty.

MONTAZ

1. MONTAZ KONSTRUKCJI
Wazne, by przy budowie udogodnien dla pieszych (sciezki, ktadki itp.) deski tarasowe byty uktadane poprzecznie do kierunku ruchu,
zwtaszcza w miejscach publicznych.

Aby zapewnié odpowiednig wentylacje, deski nie mogg w zadnym wypadku spoczywacé bezposrednio na ziemi, lecz na legarach zdrewna
kompozytowego Silvadec®, z aluminium Silvadec® lub z trwatego drewna (poddana obrébce sosna IV klasy lub drewno egzotyczne).
Legary te powinny mie¢ minimalng szerokos$¢ 42 mm. Wysoko$¢ pod deska powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Legary z drewna kompozytowego Silvadec® (50 x 50 mm) nie s3 wykonane z materiatu nosnego. Powinno sie je stosowa¢ wytacznie do
ptaskiego podtoza i ktas¢ na ziemi na catej ich dtugosci (na ptytach betonowych lub ubitym gruncie z osadzonymi w ziemi cokotami).
Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie powinno sie ich stosowaé¢ bezposrednio na hydroizolacji (patrz odniesienia do norm). Nie
nalezy ich cig¢ ani w grubosci, ani w szerokosci, a tylko i wytagcznie w dtugosci. Do montazu na cokotach lub palach zaleca sie stosowanie
legaréw aluminiowych Silvadec® lub z litego drewna (poddana obrébce sosna IV klasy lub drewno egzotyczne), zamontowanych zgodnie
z zasadami montazu (patrz odniesienia do norm). W kwestii montazu legaréw aluminiowych Silvadec® nalezy sie zapozna¢ zdokumentem
PU26 - Akcesoria tarasowe, rowniez dostepnym na naszej stronie internetowej.

Legary, niezaleznie od rodzaju, powinny byé rozmieszczane w rownomiernych odstepach, uwzgledniajac najwyzsze dopuszczalne
odstepy podane ponizej:
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Przykitad montazu przesunietego

Legary z drewna kompozytowego Silvadec® montuje sie na zasadzie
montazu ptywajacego: beda one nastepnie stabilizowane ciezarem desek .

i klipsami mocujacymi. Nie powinny by¢ wigzane ani zalewane betonem, * SCIANA
mocowane do podtoza w wigcej niz jednym punkcie, mocowane do innych 5 =

ieqarowantidejons. V=1
Deska

Deska

W przypadku ztgczy nalezy przestrzegac sScisle zasady 10 mm odstepu
wzdtuznego lub, jesdli to mozliwe, nie uktadac legaréw w jednej linii i stosowac
montaz przesuniety. Nalezy koniecznie przestrzegac zasady 15 mm odstepu
od Sciany lub innej przeszkody, aby umozliwi¢ odprowadzanie wody
i dylatacje. (Patrz schemat obok).

10 mim

Dla wyréwnania réznic w wysokosci wynoszacych maks. 5 mm, nalezy
stosowac przeznaczone do tego celu sztywne podktadki dostepne w handlu.
Nalezy je umieszcza¢ pod legarami z drewna kompozytowego Silvadec®,
ktore nie sg elementami konstrukcyjnymi, maksymalnie co 30 cm.

40cm

A
\

Zdecydowanie zalecamy tez montaz legaréw w kierunku nachylenia podtoza
w celu utatwienia odptywu wody.

Na legarach nie wolno uktadac siatki, filcu ani geowtdkniny, aby nie zaktécié - 10 mm
wentylacji i odptywu wody pomiedzy deskami tarasu.

Zalecamy, aby wyprowadzi¢ korncéwki legaréw poza krawedz tarasu i ucigé
je, gdy taras jest juz gotowy. 40 cm

A
\
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2. MONTAZ DESEK TARASOWYCH

Widoczna strona desek tarasowych i widocznych akcesoriow jest szczotkowana, aby odtworzy¢ wyglad drewna oraz dla zwiekszenia
witasciwosci antyposlizgowych. Nieszczotkowana strona nie powinna by¢ stosowana jako strona wierzchnia. Podczas montazu zalecane
jest uktadanie wszystkich desek jednakowo pod wzgledem kierunku szczotkowania, aby zmniejszy¢ réznice odcieni pomiedzy
poszczegdlnymi deskami.

2.1. Zalecenia
- Konieczne jest zachowanie odstepu poprzecznego 5 mm pomiedzy deskami (w przypadku stosowania klipséw odstep ten bedzie
zapewhiony). Nalezy zwraca¢ baczng uwage na odstepy, jesli uzywa sie widocznych elementéw mocujacych.

- Konieczne jest zachowanie odstepu wzdtuznego 5 mm pomiedzy deskami. Sprawdzi¢ rozstaw za pomoca plastikowych klinow
dystansujgcych dostarczonych wraz z klipsami.

- Deski krotsze niz 2 m, poza mocowaniem z uzyciem klipsa, powinny zosta¢ zamocowane na jednym koncu do legaréw, poprzez
przykrecenie lub przybicie od gory.

+ W przypadku krétkich desek (< 80 cm) nalezy zastosowac co nhajmniej trzy punkty podparcia z mocowaniem.

- Konncowki kazdej z desek musza by¢é zamontowane na legarze, by wyeliminowaé ryzyko odksztatcenia lub ztamania. Nawis nie
powinien przekraczac¢ 25 mm.

- Nie montowac¢ wkretéw w odlegtosci mniejszej niz 25 mm od krawedzi deski, by nie dopusci¢ do jej pekniecia.
- Klejenie jest zdecydowanie odradzane, gdyz nie zapewnia wtasciwej wentylacji i utrudnia zmiane rozmiaréow.

Przy wkrecaniu nie nalezy stosowac¢ zbyt duzego momentu dokrecania. Zalecane jest wykonanie wczesniejszej proby
na niepotrzebnym kawatku deski.

+ W celu uzyskania lepszego efektu estetycznego zalecane jest rozpoczecie montazu od strony $cian budynku oraz wyréwnywanie
przeciwnych korncéw za pomoca pity tarczowej i przymiaru.

- W przypadku tgczen nalezy sprawdzié, czy konce desek spoczywajg rowno na legarach i w razie potrzeby docig¢ deski na dtugoscé.
- Ze wzgledow estetycznych zaleca sig, aby taczenia nie byty ustawione w jednej linii.

2.2. Mocowania
Oferujemy trzy typy mocowan dla r6znych metod pracy i uzyskania réznych efektéw koncowych:

Trzy modele klipséw ze stali nierdzewnej utatwiajg uktadanie tarasu z drewna kompozytowego Silvadec®. Klipsy te, dostarczane wraz ze
Srubami, sprawiaja, ze taras jeszcze bardziej zyskuje na estetyce, poniewaz elementy te nie sg widoczne. Pojedynczy klips montazowy i
klips podwéjny pomagaja zachowac¢ minimalny odstep poprzeczny 5 mm pomigdzy listwami. W celu zachowania odstepéw konieczne
jest, aby nie stosowac¢ zbyt duzej sity podczas wciskania klipséw w rowki. Nie uzywac klipséw innej marki.

Uwaga 1 - Konstrukcje aluminiowe: Wkrety dostarczane z klipsami ze stali nierdzewnej nalezy zastgpi¢ wkretami samowiercacymi
ze stali nierdzewnej, z frezowanga gtéwka @4 mm, dostarczanymi z legarami aluminiowymi Silvadec®.

Uwaga 2 - Konstrukcje ze stali ocynkowanej: Wkrety dostarczane z klipsami ze stali nierdzewnej nalezy zastgpi¢ wkretami
samowiercacymi ze stali ocynkowanej, z frezowang gtéwka, maksymalnie @4 mm (niedostarczane).

POJEDYNCZY KLIPS MONTAZOWY

Pierwsza listwa jest utozona, klips wchodzi pod listwe.
Przykreci¢ klips do legara, stosujac regulowany moment dokrecenia.

Uwaga: W przypadku legaréw z drewna egzotycznego konieczne jest
wstepne nawiercenie.

KLIPS STARTOWY | KONCOWY

Deski skrajne tarasu moga by¢ mocowane przy pomocy klipsa startowego

i koricowego.

Klips jest przykrecany do legara z boku lub od géry (np. jesli taras jest

rozpoczynany od Sciany). Pozwala on przytrzymac deski skrajne bez

widocznych s$rub. \__“‘

KLIPS PODWOINY

Klips podwdjny montowany jest w ten sam sposdb, co pojedynczy klips
montazowy.

Klips podwdjny pozwala na utozenie dwéch listew w jednej linii i zwieksza
oparcie dla koncowek listwy.
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MONTAZ (CIAG DALS

2.2.2. Demontowalny klips (mocowanie ukryte)
Demontowalny klips do tarasu Silvadec® moze by¢ uzywany do:

.- zapewniania dostepu do elementu znajdujgcego sie ponizej poziomu tarasu (hydroizolacja,
zasilanie elektryczne itp.),

- umozliwienia czesciowego demontazu tarasu poprzez regularne wstawienie jednego lub
dwodch rzedéw demontowalnych klipséw pomiedzy dwiema deskami zamiast klipsow ze
stali nierdzewne;j.

Informacje na temat klipsa demontowalnego mozna znalez¢é w dokumencie ,PU32
Demontowalny klips” dostepnym na naszej stronie internetowej.

e Demontowalny klips nie jest kompatybilny z legarem aluminiowym.

2.2.3. Widoczny wkret
2.2.3.a. Typy stosowanych wkretow

- Specjalny kolorowy wkret do drewna kompozytowego Silvadec®, KONIECZNE wykonanie wstepnego
nawiercenia z uzyciem wiertta o maksymalnej $rednicy 35mm - wkrety sprzedawane osobno.
Preferowane jest ustawienie wkretarki z niskim momentem dokrecania przy duzej predkosci obrotowe;j.
Uwaga: Nasze kolorowe wkrety nie nadajg sie do stosowania w poblizu basenéw z wodg morska lub
uzdatniang z uzyciem soli. W takim przypadku preferowane sg dostepne w handlu wkrety ze stali
nierdzewnej A4.

+ Wkret VBA 5*50 mm, KONIECZNE wykonanie wstepnego nawiercenia z uzyciem wiertta o maksymalnej
Srednicy 3,5 mm.

2.2.3.b. Przykrecanie desek do legarow

G NIE WOLNO umieszczaé¢ wkretéw w odlegtosci mniejszej niz 25 mm od krawedzi deski (hawet po
wstepnym nawierceniu). Konieczne jest wstepne nawiercenie deski i legara wierttem o srednicy
maksymalnie 3,5 mm.

e Nalezy KONIECZNIE zapewni¢ szczeliny dylatacyjne (patrz paragraf 2.3. Odstepy miedzy deskami,
ponizej). Nalezy koniecznie uzy¢ 2 wkretéw na kazde przeciecie miedzy deska a legarem, czyli co
40 cm.

25 mm

Porada: Aby uzyska¢ staranne wykonczenie, nawierci¢ wgtebienie na gtéwke wkretu. minimum

25 mm
minimum

Uwaga 1 - Konstrukcje aluminiowe: Nalezy uzywaé wkretéw samowiercacych ze stali nierdzewnej,
z frezowana gtéwka, maksymalnie 5 mm / minimalna dtugosé 35 mm (niedostarczane).

Uwaga 2 - Konstrukcje ze stali ocynkowanej: Nalezy uzywac¢ wkretéw samowiercacych ze
skrzydetkami, z bimetalu (korpus ze stali nierdzewnej + czubek ze stali cementowanej), maksymalnie
»5 mm / minimalna dtugos$¢ 35 mm (niedostarczane).

2.3. Odstepy miedzy deskami
Konieczny jest przeswit poprzeczny wynoszacy co nhajmniej 5 mm - umozliwia dylatacje wywotang wahaniami temperatury, a takze
odprowadzanie wody czy $niegu. Przeswit pomiedzy deskami musi koniecznie pozostawaé wolny.

Analogicznie, powinno sie pozostawiaé¢ miedzy deskami przeswity wzdtuzne o szerokosci 5 mm, a takze nie powinno sig taczy¢ ze soba
desek dtuzszych niz 4 metry. W przypadku taczenia zalecamy stosowanie podwéjnych legaréw, legaréw aluminiowych Silvadec® lub
legaréw o szerokosci powyzej 70 mm, z pojedynczymi klipsami montazowymi:

Podwdéjne legary Legar aluminiowy
kompozytowe + pojedyncze Silvadec® + pojedyncze klipsy
klipsy montazowe montazowe

Jesli takie rozwigzania
nie s mozliwe, nalezy
wykorzystac klips
podwadjny:

By zachowaé dystans wzdtuzny, nalezy koniecznie uzy¢ podktadki z opakowania klipsa. Zdecydowanie odradzamy, ze wzgledéw
estetycznych i technicznych, ustawianie taczen w jednej linii.

Konieczne jest rowniez pozostawienie odstepu wzdtuznego i poprzecznego o szerokosci co najmniej 15 mm miedzy deska lub legarem
a ewentualna $ciana:

15mm; l— 15mmi l—
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3. WYKONCZENIE

3.1. Listwy wykornczeniowe

Przed jakimkolwiek wykoriczeniem, gdy deski tarasowe zostaty juz zamocowane, nalezy wyréwnac koncowki przy pomocy pity tarczowej
i przymiaru. Listwa wykonczeniowa jest mocowana do legaréw przy pomocy specjalnych wkretéw do drewna kompozytowego Silvadec®
5*50 mm (sprzedawanych oddzielnie) i przy zachowaniu dystansu wzdtuznego 5 mm na koricach. Nie uzywaé gwozdzi z szeroka gtéwka.

LISTWA WYKONCZENIOWA: DESKA W KIERUNKU POPRZECZNYM

Aby zakryé legar w kierunku wzdtuznym (deski poprzeczne), przymocowaé listwe do legara, pozostawiajac
spoine o szerokosci 5 mm pomiedzy deskami a listwa.

LISTWA WYKONCZENIOWA: DESKA W KIERUNKU WZDtUZNYM

Aby zakryé legar w kierunku poprzecznym (deski wzdtuzne), przymocowaé listwe do legara, pozostawiajac
spoine o szerokosci 5 mm pomiedzy deskami a listwa.

PRZYKRECANIE LISTWY

Wstepnie nawiercié listwe wierttem 3,5 mm, a nastepnie bezposrednio przykreci¢, umieszczajac wkret co 40 cm.

4. SZCZEGOLY TECHNICZNE

W przypadku taraséw na hydroizolacji, nalezy przewidzie¢
wykonanie wtazéw, by zapewni¢ dostep i mozliwos¢ czyszczenia
izolacji, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami branzowymi.

+ W przypadku wykonywania ptytek (wtazéw), ktérych celem jest
poprawa wygladu, konieczne jest wykonanie ramy konstrukcyjnej
(metalowej lub z litego drewna). Nalezy pomysle¢ o szczelinie
dylatacyjnej o szerokosci 1 cm wokét ptytki.

- Nie wykorzystywac desek tarasowych do wykonywania zaczepéw
mocujacych oston basenowych, latarni, stupkéw ogrodzeniowych
itp.

- Dla elementéw wbudowanych w taras (reflektory, stupki etc.)
zapewnic¢ szczeliny dylatacyjne.

W przypadku obudéw basenowych: stupki nie powinny opierac¢
sie na deskach niekonstrukcyjnych. Kota musza poruszac sie na
szynach, aby nie dopusci¢ do uszkodzen.

+ W przypadku obudéw basenowych nie zaleca sie mocowania na
skraju wody profilu z drewna kompozytowego (deski tarasowej,
listwy, katownika czy deski wykonczeniowej). Nalezy uzywaé
przewidzianego do tego celu cembrowania.

5. ZAKONCZENIE MONTAZU
5.1. Przypomnienie dotyczace gwarancji

+ Wykonczenie strukturyzowane moze z czasem ulec zuzyciu. Nie
stanowi to niezgodnosci. Deski idealnie spetniaja przewidziang
funkcje.

Zalecenia dotyczace przycinania gamy koekstrudowanej
Atmosphere: w celu prawidtowego przyciecia deski
Atmosphere, tak aby unikngé nieestetycznych odpryskéw na
krawedziach desek, nalezy stosowac sie do takich samych
zalecen, jak podczas przycinania paneli melaminowanych:
preferowane sg ostrza pit o duzej srednicy i ich regulacja w
taki sposodb, aby przechodzity jedynie na kilka milimetréw pod
deska do przycinania.

- Aby zwiekszy¢ trwatos¢ desek, w szczegdlnosci w przypadku
duzych powierzchni tarasowych, zdecydowanie zalecamy
zmaksymalizowanie obszaru wlotowego powietrza pod tarasem,
na przyktad poprzez zastgpienie listew i desek wykonczeniowych
kratkami chronigcymi przed gryzoniami.

Nalezy zapoznac sie w siedzibie wtadz lokalnych z obowigzujacymi przepisami w zakresie montazu tarasu.

Drewno kompozytowe Silvadec® nie jest produktem konwencjonalnym. Nalezy zgtosi¢ ten fakt ubezpieczycielowi.

Silvadec® SAS nie ponosi odpowiedzialnosci za przypadki nieprzestrzegania instrukcji uzytkowania badz stosowanie klipséw mocujacych
lub akcesoriéw pochodzacych od innych producentéw. Nieprzestrzeganie zalecen producenta powoduje utrate gwarancji.

Kolor desek Elegance i Emotion zmienia sie podczas pierwszych tygodni po utozeniu. Z tego wzgledu jest mozliwe, ze po zamdéwieniu
dodatkowej deski okaze sie, ze rézni sie ona od desek juz utozonych na tarasie. Réznica ta z czasem sie zatrze. Jednakze réznice w
odcieniu miedzy deskami lub miedzy jedng partig desek a inng moga sie utrzymywa¢, poniewaz drewno uzywane w procesie produkcji
ma rézne pochodzenie. Analogicznie, kolor i szczotkowanie dostarczanych przez nasza firme prébek nie majg charakteru wigzacego.

Deski tarasowe objete sg gwarancjg na uszkodzenia strukturalne spowodowane przez termity i grzyby: 25 lat gwarancji w przypadku
uzytkowania w warunkach prywatnych i 10 lat w przypadku uzytkowania o charakterze publicznym badz handlowym. Gwarancja ta
ogranicza sie do dostawy desek podlegajgcych wymianie.

06 /2021 silvadec PU7v24-str.5/6



ZALECENIA DOTYCZACE STOSOWANIA

Przypomnienie: Te deski tarasowe przeznaczone sg do uzytku w strefach pieszych, na zewnatrz budynkéw. Sg to elementy
niekonstrukcyjnego wykonczenia, ktére tylko przejsciowo sq w stanie wytrzymaé roztozone réwnomiernie obcigzenie 500 kg/mz2.

Réznica pomiedzy obcigzeniem
roztozonym a obciazeniem
skupionym, przyktady:

Obciazenie
roztozone
\ Obciagzenie skupione

Deski tarasowe Elegance i Emotion nie powinny by¢ uktadane we wnetrzach, w miejscach zadaszonych lub czesciowo ostonietych.
Do miejsc zadaszonych lub czesciowo ostonietych nadaja sie wytacznie deski Atmosphere.

PRZED
EKSPOZYCIA
NA PROMIENIO-
WANIE UV

LPOKILKU | ,PO KILKU TYGODNIACH
GODZINACH | EKSPOZYCJI NA WARUN-
K

NA SLONCU"
ATMOSFERYCZNE"

"PIERWOTNY
KOLOR"

ZOtKNIECIE
DESEK

"USTABILIZOWANY,
KOLOR"

LPIERWOTNY  ,NATURALNE ,USTABILIZOWANY
KOLOR" ZOLKNIECIE” KOLOR"

Ze wzgledu na to, ze drewno jest materiater naturalnym, przedstawione kolory nie maja charakteru wigzacego

Deski Elegance i Emotion ulegaja tymczasowemu  Zzoétknieciu w ciggu pierwszych tygodni po  montazu.
To naturalne zjawisko zanika po wystawieniu na dziatanie stoica i czynnikéw atmosferycznych. Kolor desek staje sie zatem z powrotem
bardziej zblizony do pierwotnego! W przypadku gdy deski zamontowane sg w miejscach czesciowo ostonietych lub ostonietych,

dojrzewanie koloru moze trwac dtuzej. W takim przypadku, jesli wykwity wilgoci utrzymuja sie, mozna przyspieszy¢ proces, usuwajac je
strumieniem wody lub szczotkujgc wzdtuz desek.

KONSERWACIJA DESEK TARASOWYCH SILVADEC®

Nalezy odnies¢ sie do instrukcji dotgczonej do desek. Jest dostepna u naszych dystrybutoréw. Mozna réwniez pobrac jg z naszej strony

www.silvadec.com. Mozemy réwniez wysta¢ ja Panstwu na Panstwa prosbe. Instrukcje nalezy koniecznie przekazaé¢ ostatecznemu
uzytkownikowi produktu.

RECYKLING NA KONIEC OKRESU UZYTKOWANIA

1. DEMONTAZ

Tak jak w przypadku innych odpadéw gospodarczych, nie wolno spala¢ drewna kompozytowego na wolnym powietrzu. Ponadto nie
zaleca sie stosowania drewna kompozytowego jako paliwa w kottach lub do grillowania. W wyniku spalania drewna kompozytowego

powstaje bowiem znaczna ilos¢ zuzlu paleniskowego. Nalezy zapoznac sie w siedzibie wtadz lokalnych z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie montazu tarasu.
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